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fibrous tissue. Canulio et al., demonstrated that bone
remodeling was lower in the immediate loading, than
in the delayed loading. Despite this limitation in the
area of healing, it has been shown that bone can fill
bone defects surrounding the tooth implants with a
diameter greater than 1.5-2.0 mm.

Discussion and conclusions

Implant diameter and length are often highligh-
ted as values that give insight imlant-bone interface.

Avila et al,, described that for every increase of 3mm
in length beyond 10 mm cylindrical implants, bo-
ne-implant surface can increase by more than 20%.
Schaitman et al,, noted a failure rate of 50% in im-
mediate loading of dental implants with length less
than 10 mm. Balshi and Golfinger reported that 75%
of failures loading dental implants are parafunctions
patients, increased muscle growth and oversized of
dental crowns.
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REABILITAREA IMPLANTO-PROTETICA A EDENTATIEI
UNIDENTARE IN ZONA FRONTALA

Introducere: Reabiliarca impanto-proteticd in edentatia unidentard a devenit
obtiunea de electie in protetica dentard. Tipul bontului protetic trebuie s& ofere un
profil de emergentd adecvat pentru suportul tesuturilor moi periimplantare §i a
esteticii mucogingivale optime.

Scopul: Prezentarea diferitor bonturi protetice in restaurdrile implanto-prote-
tice, comparind subjectiv si obiectiv rezultatele estetice.

Materiale si metode: In studiu au fost incluse 12 persoane cu edentatii uni-
dentare in zona frontald. Pacientii au fost divizati in 3 esantioane: I esantion de
studiu — 4 pacienti tratati cu coroane integral ceramice pe bonturile protetice din
oxid de zirconiu, al Il esantion de studiu — 4 pacienti tratati cu coroane integral ce-
ramice pe bonturile protetice individuale hibride metalo-ceramice gi al IIl esantion
de control — 4 pacienti tratati cu coroane metalo-ceramice pe bonturi protetice
standart din titan. Paciengii au fost evaluati subiectiv si obiectiv urmérind urma-
torii parametri: SEA (semnul estetic alb), SER {semnul estetic roz) si intocmirea
unui chestionar pentru a depista nivelul de satisfaclie al pacientilor referitor la re-
zultatele estetice.

Rezultate: Diferente in forma si volum a coroanclor artificiale in toate esanti-
oanele nu s-au observat, insi culoarea si translucenta a aritat rezultate estetice mai
inalte in esantionul I gi II. Culoarea gi textura tesuturilor moi din jurul coroanei
artificiale nu se deosebeste de cea a dintilor adiacen(i la pacinetii din esantionul
I si I insd la pacinentii din egantionul I apare o nuantd surie-violacee in jurul
tesuturilor moi. Pacientii au raimas multumiti de rezultatele tratamentului protetic.
La 1, 6 i 12 luni de urmdrire, nu au existat complicatii mecanice sau biologice.
[mplanturile au fost pe deplin osteointegrate cu conditii functionale si estetice sa-
tisficitoare, fird nici o leziune sau o patologie periapicald.

Concluzii: Restaurarea implanto-proteticd in edentatia unidentard este o obti-
une de tratament realizabildl pentru reabilitarea functionald a pierderii dintilor in
zona frontald. Materiatul din care se confectioneazd restaurarea si tipul bontulut
protetic pentru fabricarea coroanei pe implant nu asigura rezuitate estetice optime
dac toti parametrii estetici nu sunt luati in consideralie.

PROSTHETICIMPLANT REHABILITATION FOR SINGLETOOTH
RESTORATION IN THE ANTERIOR ZONE

Introduction: Single tooth replacement with a dental implant has become the
elective treatment option. The type of abutment should provide adequate emer-
gence profile for support of periimplantary soft tissue and optimal mucogingival
esthetics.

Aim: To present the different prosthetic abutments in the implant supported
restorations, comparing subjective and objective aesthetic outcomes.

Materials and methods: The study included 12 people with anterior single
missing tooth, who received implant prosthetic treatment. Patients were divi-





